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nano
Laborbericht  13515

Probenahme :  nano 13515 Auftraggeber: A

Auftragseingang: 02.09.21 Gemeinde Rieden am Forggensee

Analysenende: 07.09.21 Lindenweg 4

Labornummer: 13515 87669 Rieden am Forggensee

Probenart: Feststoff

Fräsasphalt Radweg, Faulensee, Rieden

Parameter Probe

Trockensubstanz DIN EN 14346 99 %

Naphthalin 0,07

Acenaphthylen 0,01

Acenaphthen 0,03

Fluoren 0,05

Phenanthren 0,16

Anthracen 0,03

Fluoranthen 0,12

Pyren 0,29

Benz(a)anthracen 0,04

Chrysen 0,08

Benzo(b)fluoranthen 0,07

Benzo(k)fluoranthen 0,04

Benzo(a)pyren 0,04

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,03

Dibenz(ah)anthracen <0,01

Benzo(ghi)perylen 0,10

S PAK (EPA) DIN ISO 18287 1,1 mg/kg

Alle Werte bezogen auf die trockene Gesamtprobe (gebrochen)

07.09.21

Dr. W. Rubin, Dipl.-Chem.
Laborleiter, technischer Leiter
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